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PRUFUNGSZEUGNIS NR. 52 01 4 &

Antragsteller: 7 Danogips GmbH
SchieBstrale 55

4000 Diisseldorf 11

Priifdatum: 09. Februar 1987

Probenbezeichnung: 2 Gipskartonplatten

Inhalt des Antrages: Die Gipsproben sind auf Radioaktivitat zu
‘priifen.

Priifungsergebnis

Die Gipsproben wurden mit einem Gammaspektrometer nuklidspezifisch gemessen.

Es wurden nachfolgende spez. Aktivitaten festgestellt:

Nuklidgehalt in Bq/kg

Lfd. Nr.| Probenbezeichnung
Ra - 226 Ra — 228 Th - 228

0l Gipskarton Typ GKB 9 <1 <1
02 Gipskarton Typ GKF 32

Es wurde keine kiinstliche Radioaktivitdt festgestellt. Die gemessene Aktivitat

entspricht dem in Baustoffen iiblichen natiirlichen Radioaktivitatsgehalt.

Dortmund, den 12. Februar 1987
Im Auftrag

s

Dipl.—~Ing. Heinen

Das Priifungszeugnis umfafit 1  seiten.

Das Priifungszeugnis darf ohne vorherige Zustimmung des Amtes nur innerhaib von zwei Jahren nach Ausstetlung und nur nach Form ur_\d in-
halt unverindert verdffentlicht oder vervielfiitigt werden. Haben sich die den Prifungen zugrunde gelegten Normen oder sonstigen ‘tochr!uschon
Richtlinien gedndert, so ist in jedem Fall vorher die Zustimmung des Amtes sinzuhoien. Die gekiirzte Wiedergabe des Prﬁfungszeugmss'es/ ist nur
mitvorheriger, jederzeit widerrufbarer Zustimmung des Amtes zulissig. Fir sie gilt die vorstehende Befristung ebenfalls. Als gekiirzte Wiedergabe
gilt bereits der schriftliche Hinweis auf das Prifungszeugnis.



